
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Федерального агентства 

по техническому регулированию 

и метрологии 

    от «26» октября 2021 г. № 2388 

 

 

Сведения 

об утвержденных типах стандартных образцов, подлежащие изменению  

в части срока действия утвержденных типов стандартных образцов 
 

№ 

п/п 

Наименование типа стандартного 

образца 

Обозначение 

типа 

Регистрационный номер  

в Государственном 

реестре утвержденных 

типов стандартных 

образцов 

Правообладатель Срок действия 

утвержденного типа СО 

(Продленный на 5 лет 

с даты окончания 

предыдущего 

установленного 

срока его действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 4 СО состава стали легированной 

типа 36Х2Н2МФА (С20) 

С20 ГСО 846-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 

2. 5 СО состава стали легированной 

типа 4Х2В5МФ (С21) 

С21 ГСО 964-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 

3. 1 СО состава стали легированной 

типа 08Х15Н24В4ТР (С33) 

С33 ГСО 1633-88П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 

4. 2 СО состава сплава прецизионного 

типа Х27Ю5Т (С45) 

С45 ГСО 1130-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 

5.  СО состава сплава прецизионного 

типа 32НКД (С47) 

С47 ГСО 163-91П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 
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6.  СО стали (ИСО УС8) ИСО УС8 ГСО 10808-2016 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

30.08.2026 

7.  СО массовой доли азота  

в стали (ИСО 7) 

 

ИСО 7 ГСО 10810-2016 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

22.09.2026 

8.  СО состава стали углеродистой 

типа 18ЮА (УНЛ2) 

УНЛ2 ГСО 1377-93П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

9.  СО состава стали легированной 

типа 12Х1МФ (УНЛ6) 

УНЛ6 ГСО 1809-91П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

10.  СО состава стали легированной 

типа 40ХН2МА (УНЛ11) 

УНЛ11 ГСО 299-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

11.  СО состава стали легированной 

типа 38Х2Н2МА (УНЛ15) 

УНЛ15 ГСО 2748-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

12.  СО состава ферромолибдена типа 

ФМо50 (Ф17) 

Ф17 ГСО 1772-88П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

13.  СО состава марганца 

металлического азотированного 

типа Мн87Н6 (Ф29) 

Ф29 ГСО 2746-83 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

14.  СО состава чугуна типа Л2 (Ч7) Ч7 ГСО 1378-91П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

15.  СО состава чугуна типа СЧ30 (Ч9) Ч9 ГСО 3245-91П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

16.  СО состава чугуна передельного 

типа ПЛ1 (Ч11) 

Ч11 ГСО 5787-91 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

17.  СО состава чугуна литейного типа 

Л3 (Ч12) 

Ч12 ГСО 6139-91 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 
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18.  СО состава чугуна легированного 

типа ЧХ2 (Ч13) 

Ч13 ГСО 5788-91 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

19.  СО состава чугуна передельного 

типа ПВК3 (Ч19) 

Ч19 ГСО 8766-2006 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

20.  СО состава шлака ванадиевого  

типа ШВд-1 (Ш9) 

Ш9 ГСО 1524-90П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

21.  СО состава концентрата 

плавиковошпатового типа ФК-75 

(Ш13) 

Ш13 ГСО 8733-2006 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

22.  СО состава сталей легированных 

типов 10Х11Н20Т3Р, 

09Х14Н19В2БР (комплект СО 

ЛГ27-ЛГ31) 

СО ЛГ27-

ЛГ31 

ГСО 3576-86/3580-86 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

18.11.2026 

23.  СО сплава аморфного типа 7421 

(С57) 

С57 ГСО 5459-90 Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

28.11.2026 

24.  СО состава стали углеродистой 

типа 10 (У1) 

У1 ГСО 1572-91П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

28.11.2026 

25.  СО состава стали углеродистой 

типа 60 (У5) 

У5 ГСО 1133-92П Закрытое акционерное общество  

«Институт стандартных образцов»  

(ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург 

28.11.2026 

26.  СО состава искусственной газовой 

смеси - имитатора природного газа 

(ИПГ-ВТ) 

ИПГ-ВТ ГСО 10848-2016 Общество с ограниченной ответственностью 

«МОНИТОРИНГ» (ООО «МОНИТОРИНГ»), 

г. Санкт-Петербург 

25.11.2026 

 

 

 

 

 


